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PIANKI POLIETYLENOWE JAKO WARSTWY AMORTYZUJACE
NACISK WYWIERANY NA LICO OBRAZU PODCZAS TRWANIA
NIEKTORYCH ZABIEGOW KONSERWATORSKICH

Zarys tresci. Tematem artykulu jest problem mozliwoSci zastosowania pianek poli-
etylenowych w konserwacji dzie! sztuki. Badania dotyczyly sprawdzenia ich wiasnosci amor-
tyzujacych nacisk wywierany na lico obrazéw o spgkanej i impastowej warstwie malarskiej.
Sprawdzono przydatno$é pianek polietylenowych w takich zabiegach konmserwatorskich jak
mechaniczne oczyszczanie odwrocia, dublaz i konsolidacja.

CZESC TEORETYCZNA

ZNACZENIE I ROLA WARSTW AMORTYZUJACYCH
W KONSERWACIT OBRAZOW NA PLOTNIE

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzane na obiektach zabytkowych powin-
ny zawsze uwzglednia¢ maksymalna ochrong dzieta. Wazne jest, aby w wyniku
tych zabieg6w obiekty nie utracily wartoSci nadanych im przez autora, ktére
stanowig gldwny czynnik kontaktu pomiedzy artysta a odbiorca. W odbiorze
tym wazne jest, aby udziat konserwatora, jesli jest on niezbedny, byl niezauwaza-
Iny we wspomnianej relacji pomigdzy artysta a odbiorca. W przypadku obrazéw
najwazniejsze bedzie umiejetne ochranianie lica, gdyz kazde jego uszkodzenie
rzutuje w sposob bezpoéredni na odbidr dzieta. Wiele probleméw przysparza
konserwatorom ograniczanie nacisku niebezpiecznego dla obrazow na plotnie
podczas trwania niektorych zabiegdw konserwatorskich. Na szczegdlng uwage
zashuguja tutaj obrazy majace wtOrne spgkania warstwy malarskiej — tzw.
spekania ,miseczkowate” i ,,daszkowate” (pojawiajace si¢ na ogdt w wyniku
zmian wilgotnosci atmosfery, pociagajacych za soba pracg podobrazia plocien-
nego przez — szczegblnie w odniesieniu do zapraw olejnych — ze wzgledu na
wplyw zbyt sztywnego i silnego przeklejenia) !, jak réwniez obrazy o §wiadomie
nadanej przez artyst¢ impastowej fakturze lica. Wazne tutaj bedzie znalezienie

1 Von Frimmel, Eibner, Laurie, cyt. za S. Keck, Mechanical Alternation of the Paint Film,
Studies in Conservation 1956, nr 1, s. 9.
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srodkdw, ktore w wystarczajacy sposob zabezpieczatyby lico tych obrazéw przez
amortyzowanie wywieranego na nie nacisku. Nacisk taki jest nieunikniony przy
mechanicznym oczyszczaniu odwrocia i wymagany podczas dublowania i kon-
solidacji 2

Yatwo sie domyslié, co moze staé si¢ z silnie spekana i krucha warstwa
malarska mimo jej zabezpieczenia metyloceluloza lub polialkoholem winylo-
wym i bibulka japoniska podczas oczyszczania odwrocia lub impastowa
powierzchnia lica podczas wspomnianego dublazu lub konsolidacji ,,licem do
dotu” na stole prézniowym przy uzyciu nacisku i temperatury. W pierwszym
przypadku moze nastapiC jej polamanie i osypanie, w dwoch pozostalych
splaszczenie i wyrOwnanie faktury 3. Widaé wigc, jak wazna jest ochrona lica
obrazéw zaréwno tych starych, o spekanej i kruchej warstwie malarskiej, jak
i tych nowych, glownie wspolczesnych (bo i takie trafiaja coraz czgsciej do
pracowni konserwatorskich ) o wyraznej fakturze powierzchni przed przypad-
kowym uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ten typ obrazéw wymaga wigc albo
opracowania nowych metod konserwatorskich, co nie zawsze jest mozliwe, albo
zastosowania wyprobowanych z uwzglgdnieniem $rodkow i warunkéw mak-
symalnie ograniczajacych negatywny wplyw wspomnianych czynnikow. Ta
alternatywa sktonila do wyprébowania pianek polietylenowych w tradycyj-
nych metodach konserwatorskich, takich jak mechaniczne oczyszczanie od-
wrocia, dublaz i konsolidacja, jako materialow amortyzujacych, a wigc ograni-
czajacych negatywny wplyw na obiekt nacisku 1 czesto potaczonej z nim
temperatury.

Nalezy w tym miejscu nadmieni¢, ze stosowanie wszelkich warstw amor-
tyzujacych jest jednym ze sposobow ograniczajacych negatywny wpltyw wywiera-
nego na lico nacisku. Znane sa obecnie inne sposoby eliminacji nacisku lub
ograniczania go, jak np. metoda ,,dublazu z oknem” S czy dublazu na stole
niskociSnieniowym °. W dublazu tradycyjnym pewnym rozwiazaniem jest dub-
lowanie ,,licem do géry”. Podczas tego zabiegu mozliwe jest jednak zapadanie sig

2 W przypadku dublazu nacisk dzialajacy na obraz powstaje na skutek roznicy cisnien migdzy
ci$nieniem atmosferycznym a ci$nieniem pod blona. Z chwilg, gdy pompa spod niej zassie powietrze,
jest on réwnomierny na wszystkie partie malowida i osiaga¢ moze duze wartosci. E. Olkowska,
Wplyw dublowania na ogrzewanym stole prézniowym na fakture warstwy malarskiej i strukturg
przekroju, pr. mag. w ZKMiRzP UMK, Torun 1979, s. 9.

3 Dokladne omodwienie negatywnego wplywu na warstwe malarska nacisku stosowanego
podczas niektorych zabiegéw konserwatorskich zob. D. Markowski, Zastosowanie warstw amor-
tyzujacych, zabezpieczajacych warstwg malarska na czas trwania niektérych zabiegow kon-
serwatorskich, pr. mag. w ZKMiRzP UMK, Torus 1991, s. 3-7.

4 Heinz Althofer zauwazyl, z¢ w Muzeum Sztuki w Disseldorfie konserwacja dziet sztuki
nowoczesnej stanowi 30—49% ogotu przeprowadzonych prac konserwatorskich, H. Althofer,
W sprawie konserwacji dziel sztuki nowoczesnej, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow,
ser. B, t. XX V11, Warszawa 1970.

5 Dokladne oméwienie tej metody zob. M. Roznerska, M. Kozarzewsky, R. Zankowski, Nowy
wariant techniki dublowania na stole prézniowym, Ochrona Zabytkéw 1981, z. 34, s. 205-209.

¢ Dokladne omoéwienie dublazu na stole niskocisnieniowym zob. B. Hacke, Aparat niskocis-
nieniowy — konstrukcja i zastosowanie, Ochrona Zabytkéw 1989, z. 1, s. 64—69.



Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujace... 47

warstwy malarskiej w glab struktury plétna’ i uczytelnienie splotu ptotna
dublazowego, co zauwazyl juz w 1966 roku G. Berger® a ponadto folia
pokrywajaca obraz od lica, pod ktora wytwarza si¢ proznia, moze doprowadzié,
cho¢ w mniejszym stopniu, do niewielkiego splaszczenia lub zaokraglenia
faktury malarskiej. Stosowanie natomiast wspominanych przez literature pod-
kladek filcowych w metodzie dublazu ,,licem do dotu” zostalo wczesniej uznane
przez autora za nie najlepsze °. W przypadku natomiast zabiegu mechanicznego
oczyszczania odwrocia gumka, skalpelem lub nozem szewskim taki sposob
amortyzowania negatywnych czynnikow racisku przez stosowanie miekkich
warstw podkladek wydaje si¢ jedynym bezpiecznym S$rodkiem. Tutaj bedzie
wazne wlasciwe dobranie amortyzujacego materialu, np. filcu, kauczuku
silikonowego lub proponowanej pianki polietylenowej. Silikonowe warstwy
amortyzujace zostaly juz wczes$niej przez autora przebadane i, w poréwnaniu
z innymi §rodkami nadajacymi si¢ jako warstwy zabezpieczajaco-amortyzujace
nacisk wywierany na warstweg malarska, uznane za bardzo dobre 1°. Warstwy
silikonowe wylewane na lice fakturalnych obrazéw tworza jednolita, gladka
powierzchni¢ zatapiajac w sobie impasty i skutecznie chronia lico przed
pekaniem i kruszeniem podczas oczyszczania odwrocia, jak i przed zgnieceniem
impastu pod zelazkiem lub na stole prézniowym podczas dublazu i kon-
solidacji 1. Silikonowe warstwy amortyzujace sa jednak wykonywane jedno-
razowo i do$¢ pracochlonne jest ich zaktadanie. Ostatnio autor zauwazyl, ze nie
zawsze latwe i bezpieczne jest ich usunigcie z lica obrazu. Dotyczy to, co prawda,
bardziej lica o spekanej ,,miseczkowato’ niz impastowej powierzchni, niemniej
fakty te sktonily do poszukiwania nowych, latwiejszych w uzyciu, cho¢ jeszcze
nie stosowanych, materiatéw, jakimi sa pianki polietylenowe.

Oprécz zaproponowanych i przebadanych wezesniej silikonowych odlewdw
warstwy malarskiej dobra rol¢ w amortyzowaniu nacisku moga odgrywaé
warstwy nakladane na lico obrazu w postaci gotowej pianki. Zalozono, ze fakt
posiadania przez piank¢ polietylenowa m.in. takich cech, jak migkkos¢,
elastycznos$¢, sprezystos¢, gladkos$é powierzchni i dostateczna odpornosé tem-
peraturowa sprawi, ze prawdopodobnie bgdzie ona nadawac si¢ jako warstwa
amortyzujaca podczas wspomnianych zabiegdw konserwatorskich.

Pianki polietylenowe (pianki PE), czyli polietylen spieniony, nie sa produko-
wane w Polsce i przez to byé moze praktycznie nieznane. Zadna z chemicznych
publikacji wydanych w jezyku polskim, a dotyczaca tworzyw sztucznych, nie
omawia tego typu pianek, mimo ze mozna je spotka¢ jako material dosc¢
powszechnie stosowany od kilku lat do owijania na czas transportu odbiornikéw

7 T. Szmelter, Problemy dublowania obrazéw na podioiu pléciennym, Zeszyty Naukowe ASP,
z. 1 (32), Warszawa 1992, s. 42.

8 G.A. Berger, Weave Interference in Vacuum Lining of Pictures, Studies in Conservation 1966,
vol. 2, s. 170.

® D. Markowski, op. cit., s. 9.

10 Dokladne omowienie rodzaju silikonow i sposobu ich nakiadania na lico obrazu oraz ich
charakterystyka zob. ibid., s. 17-30.

2 Ibid., s. 10.
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1. Impastowa warstwa malarska

telewizyjnych, radiowych, magnetowiddw, komputeréw i innego sprzetu elekt-
ronicznego importowanego z krajow Europy Zachodniej. Ten wiasnie typ
pianek nalezy uzna¢ za najbardziej przydatny w konserwacji dziet sztuki.
Swiatowa literatura konserwatorska praktycznie nie zajmuje sie problemem
stosowania pianek polietylenowych w zabiegach konserwatorskich. Pewng
informacje mozna znalez¢ w katalogu Storage and display materials kanadyjs-
kiego instytutu konserwatorskiego, ktdry to instytut taki spieniony polietylen
stosuje jako materiat pomocniczy do owijania i pakowania wrazliwych obiek-
tow, jak réwniez do wyktadania poétek i pudetek przeznaczonych do prze-
chowywania i transportu matych przedmiotéw zabytkowychl2 Pracownie
konserwatorskie British Museum stosujg grubsze i sztywniejsze pianki PE do
wypetniania odwrocia obrazéw majacych sztywne, nie dajace sie wyprostowaé
krajki - na czas zabiegu konsolidacji na stole prézniowym 13 Umieszcza sie je

12 Storage anddisplay materials, Extension Services Canadian Conservation Institute, 1991, s. 3.
Jest to katalog z zamieszczonymi prébkami stosowanych tworzyw.
13 Informacje pochodza od mgr Joanny Arszyniskiej, asystentaw ZKMiRzP UMK w Toruniu.
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2. ,,Miseczkowate” spgkania warstwy malarskiej

w przestrzeni ograniczonej krajkami o grubosci nieco wigkszej od wysokosci
krajek zapobiegajac w ten sposob ich polamaniu (fot. 3). Nic natomiast nie
wiadomo o stosowaniu tego typu pianek jako podkladki lub warstwy amor-
tyzujacej w zabiegach konserwatorskich. Natomiast do tworzyw polietyleno-
wych stosowanych przez konserwatoréw nalezy zaliczy¢ folie wykorzystywane
do zabezpieczania materialow archiwalnych (przez laminowanie) lub nieco
grubsze stuzace do izolowania obiektow zabytkowych od otoczenia w czasie
remontéw, odsalania, impregnacji itp.1#

Polska literatura i praktyka konserwatorska nie zna zadnego przykladu
stosowania takich wlasnie polietylenowych warstw amortyzujacych. Dlatego
wydaje si¢ konieczne sprawdzenie i okreslenie przydatnosci pianek polietyleno-
wych i, jesli wyniki badan okazg sig pozytywne, wprowadzenie ich do poiskiej
konserwacji.

14 ). Ciabach, Wilasciwosci Zywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytkéw, Torun
1991, s. 69.

7 — Zabytkoznawstwo...
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3. Odwrocie obrazu wypetnione grubg pianka polietylenowg przed zabiegiem konserwacji. Wida¢
nie rozprostowane, sztywne krajki. Zdjecie wykonane w pracowni konserwatorskiej British Museum
przez mgr Joanng Arszynska

OMOWIENIE CECH | PODSTAWOWYCH W£ASNOSCI POLIETYLENU
| OTRZYMYWANYCH Z NIEGO PIANEK POLIETYLENOWYCH

Polietylen (politen, alkaten: (-CH2CH2)n) nalezy do tworzyw syntetycz-
nych i jest produktem polimeryzacji etylenu. Wystepuje jako przejrzysta masa,
bez zapachu, bez smaku, o woskowatym wygladzie, fizjologicznie obojetna. Ma
dobre wiasnosci dielektryczne. Jest odporny na dziatanie wody, roztworéw soli,
tugéw i kwaséw, natomiast silne czynniki utleniajace, jak stezony H2S04,
stezony H N 03, mieszanina nitrujagca i chromowa, kwas chlorosulfonowy
i chlorowce atakujg go. Powyzej temperatury 60°C nie rozpuszcza sie
w zadnym rozpuszczalniku organicznym, pecznieje jednak w zetknieciu z weg-
lowodorami alifatycznymi, aromatycznymi oraz chlorowanymi w stopniu
tym wiekszym, im mniejszg ma gesto$¢. Wykazuje minimalng przepuszczal-
no$¢ pary wodnej, natomiast znaczng tlenu, C02 i wielu substancji zapa-
chowych oraz aromatycznych; przepuszczalno$¢ ta maleje ze wzrostem
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gestosei 15, Polietylen jest odporny na dziatanie niskich temperatur do —60°C,
migknie w temperaturze 100-115° C, zaleznie od $redniego stopnia polimeryza-
Cji. Otrzymywany jest z etylenu w procesie polimeryzacji pod ciénieniem
1500-2500 at. w temperaturze 100-300°C w obecnosci tlenu jako inicjatora
(polietylen wysokoci$nieniowy) lub pod normalnym ciénieniem w obecnosci
alkiloglinowych katalizatoréw Zieglera (polietylen niskoci$nieniowy) 5. Stoso-
wany jest gtownie do produkcji cienkich folii i wszelkiego rodzaju sztywnych
ksztaltek, izolacji, jak réwniez badanych pianek.

Wspomniane pianki naleza do tworzyw porowatych, tzw. komérkowych.
Jest to polietylen w postaci spienionej, zawierajacy liczne puste miejsca (pory,
komoérki) wypelnione powietrzem. Pianki te produkowane sa przez wiele
zakladéw chemicznych na $wiecie 17 w r6znych grubosciach, o réznym stopniu
sztywnosci i w wielu kolorach. Maja rowniez bardzo r6zne nazwy 8. Przyktadem
grubych i barwionych pianek polietylenowych sa znane réwniez w Polsce
piankowe materace turystyczne.

Pianki te moga by¢ produkowane w bardzo rozny sposéb w dwustopniowym
procesie chemicznym lub fizycznym. Jedna z metod jest wytwarzanie pgcherzy-
kow (o ér. F 0,5-3 mm) wewnatrz stopionego polimeru lub Zywicy. Pecherzyki te
na skutek duzej lepkosci zywicy nie zanikaja, lecz trwaja az do ozigbienia lub
zakonczenia reakcji, powodujac konsolidacj¢ $cian komorki. Inny proces
produkcji wykorzystuje mechaniczne bicie piany z powietrzem, tak jak przy
bitej Smietanie, roztworow lub plastizoli 1%, ktore nastgpnie dojrzewaja. Pianki te
w zalezno$ci od stosowanego podczas produkcji ciSmienia moga zawierac
glownie albo zamkniete komorki, tj. takie, ktore nie sa polaczone, albo gléwnie
otwarte, a wiec takie, ktore nie sa catkowicie zamkniete i lacza si¢ ze sobg.

Modut sprezystosci pianek — plastikéw komérkowych zmniejsza si¢ w przy-
blizeniu proporcjonalnie do zawartosci stalego skladnika, ale sztywno$¢ ro$nie
proporcjonalnie z trzecia potgga do grubosci $ciany. Fakt, ze gaz wewnatrz-
komorkowy rozprzestrzenia substancje, sprawia, ze nastepuje redukcja ciezaru
i zuzycie iloSciowe substancji.

15 Dokladne informacje dotyczace wiasnosci fiz. 1 chem. polietylenu, zob. H. Saechtling,
W. Zebrowski, Tworzywa sztuczne. Poradnik, Warszawa 1978, s. 248.

16 Szczegdlowe omowienie proceséw produkcji zob. S. Porejko, J. Fejgin, L. Zakrzewski,
Chemia zwiqzkéw wielkoczgsteczkowych, Warszawa 1974, s. 197-204.

17 Do firm produkujacych pianki polietylenowe naleza m.in. Carpenter — Sylvaind® Anjou
(Francja), Hoechst Aktiengesellschaft — Frankfurt am Mein (Niemcy), Neste Chemicals — Briissel
(Belgia), Petrimex AG — Bratislava (Stowacja), BXL Plastics Limited ERP Division Mitcham Road
Croydon — Surrey (Wielka Brytania), Astro-Polyfoam Limited — Ontario (Kanada).

18 Najczesciej pianki polietylenowe spotyka si¢ pod nastgpujacymi nazwami: PolyFoam,
EthaFoam, FoamFlex, SentinelFoam, Astro-foam, Arpak, Volara, Neopolen, Novawood, Furoka-
wa structural foam, Frelen, Trocellen, Softlon, Plastazote, Alveolit, Synthen, Lightlon, Eftlon
(i inne). Nazwy te obejmuja czyste pianki polietylenowe, jak réwniez powstate na drodze
kopolimeryzacji polietylenu.

19 Plastizole — to pasty z PCW (polichlorku winylu).
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Istnieje kilka sposobow przemystowego spieniania pianek20:

- przez rozdmuchiwanie, przy udziale statych gazéw, jak np. azot, po-
wietrze, C 02, wprowadzanych pod cisnieniem;

- przez swobodne ulatnianie wdmuchiwanych metodg fizyczng gazéw,
takich jak m.in. pentan, heptan, chlorek metylu, tréjchlorek etylenu;

- przez stosowanie gotowych $rodkéw chemicznych: Celogen, Kampore,
Unicel (USA), Porofor (Dania), Genitron, Vulkacel (Wielka Brytania) roz-
ktadajgcych sie w wysokiej temperaturze z wydzieleniem bezwonnego i obojet-
nego gazu;

- przez wytwarzanie gazowego C 02w wyniku reakcji chemicznej;

- przez dodawanie S$rodkéw kondensujacych i regulujacych rozmiary
poréw do otrzymywanych na drodze fizycznej lub chemicznej pianek.

Pianki polietylenowe moga mie¢ budowe usieciowang i zamknietg komor-
kowo uzyskiwana w procesie wyttaczania i sq wtedy sztywne lub potsztywne,
albo budowe nieusieciowang i sg wtedy miekkie. Pdéisztywne, usieciowane,
0 gestosci d = 30-200 kg/m 3 odznaczaja sie duza sprezystoscig i zdolnosciag
powrotu do pierwotnego ksztattu. Moga by¢ uzywane w temperaturze od -70°
do 100°C. Jednak juz w temperaturze 80°C kurcza sie o 1-2%. Absorpcja
przez nie wody jest minimalna.

4, 5. Fragmenty pianek polietylenowych - zdjecia ukazuja réznice w budowie komérek

A Bardziej szczeg6towe omoéwienie przemystowych sposobéw spieniania zob. H. Saechtling,
International Plastics Handbook, Hanser Publishers, 1987, s. 49-51.
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Pianki polietylenowe produkowane sg w grubosciach od 1 do 10 mm
w rolkach lub arkuszach najczesciej metrowej szerokosci. Stosowane gtdwnie
jako materiat neutralizujagcy uderzenia, do opakowan oraz w wyposazeniu
sportowym.

CZESC DOSWIADCZALNA

Badania przeprowadzono na fragmentach obrazéw liczacych kilka lat.
Zabiegi mechanicznego oczyszczania odwrocia przeprowadzono na fragmen-
tach o spekanej i kruchej warstwie malarskiej, posiadajacej stabg przyczepnosé
do ptétna, natomiast zabiegi dublazu i konsolidacji na fragmentach posiadaja-
cych wyrazng impastowa powierzchnie lica. Jako warstwe amortyzujaca wyko-
rzystano cienka, biatg i elastyczng pianke PE wystepujgcg w arkuszach
i stosowang do owijania sprzetu elektronicznego.

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ODWROCIA

Pod badane prébki utozone licem do dotu, wczesSniej zabezpieczone me-
tyloceluloza i bibutka japoniska, podtozono warstwe amortyzujaca z pianki PE
(fot. 6). Zabieg mechanicznego oczyszczania odwrocia przeprowadzono za
pomocg skalpela wzdtuz nitek watku i osnowy. Nastepnie, po odwrdéceniu licem
do gory usunieto zabezpieczenia. Warstwa malarska nie ulegta zadnym dodat-
kowym spekaniom i nie osypata sie (fot. 7). Nastepnie te same probki ponownie
zabezpieczono metylocelulozg i bibutkajaporiskg i po odwréceniu licem do dotu

6. Fragment obrazu utozonego ,licem do dotu” na piance polietylenowej w czasie zabiegu
mechanicznego oczyszczania odwrocia
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przeprowadzono zabieg oczyszczania odwrocia skalpelem bez podtozenia pod
lico piankowej warstwy amortyzujacej. Po usunieciu zabezpieczen w tym
przypadku zaobserwowano wykruszanie i osypywanie sie fragmentéw warstwy
malarskiej, co wida¢ na fotografii w postaci drobnych kawatkéw na bibut-
ce japonskiej (fot. 8). Na tej podstawie stwierdzono, ze warstwy pianki PE
spetnity zadanie amortyzowania nacisku, w tym przypadku skalpela, na warstwe
malarska.

7, 8. Fragmenty spekanej warstwy malarskiej, po zabiegu oczyszczania odwrocia
i usunieciu Zabezpieczenia
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ZABIEG] DUBLAZU I KONSOLIDACII NA STOLE PROZNIOWYM

Zabiegi te rozpatrywane sa rownocze$nie, gdyz w jednym i w drugim
przypadku mamy te same warunki temperatury i nacisku. Probki z impastowa
powierzchnig lica ulozono na stole prézniowym licem do dotu, podktadajac pod
nie warstwe pianki PE. Zabieg dublazu przeprowadzono licem do dotu na Beve
371. Stosujac spoiwo termoplastyczne uzyskano warunki jednoczesnego dziala-
nia na obiekt wysokiej temperatury i duzego nacisku. Po zabiegu nie zaobser-
wowano zadnych zmian w warstwie malarskiej. Wystepujace wysokie impasty
nie ulegly sprasowaniu, a krawedzie ich nie ulegly zaokragleniu (fot. 9, 11, 13).
Nastepnie te same probki poddano identycznemu dzialaniu temperatury
i nacisku — jednak bez zastosowania amortyzujagcych warstw z pianki PE.
W tym przypadku po zabiegu zaobserwowano wyrazne sprasowanie impastu
(fot. 10, 12, 14).

Jak latwo zauwazyé, warstwy pianki PE stanowia wystarczajace zabez-
pieczenie przed sprasowaniem impastéw w procesie dublowania lub kon-
solidacji. Wazne jest jedynie odpowiednie dobranie grubosci podkladek przez
nakladanie kilku cienkich lub zastosowanie jednej grubszej pianki, dostosowujac
je do wysokosci impastu. W ten sposob stwarza si¢ dostateczng mozliwosc
wciSnigcia si¢ (,,wtopienia”) impastu w warstwe pianki, ograniczajac w ten
sposob kontakt z blatem stoha.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, Ze ogromna jest
przydatno$C pianek polietylenowych jak o warstw amortyzujacych nacisk wywie-
rany na lico obrazu podczas takich zabieg6bw konserwatorskich, jak mechanicz-
ne oczyszczanie odwrocia, dublaz i konsolidacja. W sposdb wystarczajacy
chronia one speckana i kruchg, jak roOwniez impastowa, warstwe malarska. Sa
latwe w uzyciu, mozna stosowac je wielokrotnie oraz dobiera¢ ich grubosc, np.
przez nakladanie kilku cienkich. O doskonalej ich rozprezalnosci swiadezy fakt,
ze obserwowane po dublazu odwzorowanie faktury lica na powierzchni pianki
(miejsca po wcisnigciu si¢ impastéw) po kilku minutach zanika i powierzchnia
pianki wyréwnuje si¢.

Nalezy pamietaé, Zze pianki te nie maja zbyt duzej odpornosci temperaturo-
wej, przy temp. 80°C zaczynaja si¢ kurczyC. Dlatego zaleca si¢ przed kazdym
zastosowaniem takiej pianki w zabiegach wymagajacych uzycia podwyzszone;j
temperatury sprawdzi¢ orientacyjnie jej temp. migknigcia, gdyz pianki te moga
rézni¢ si¢ migdzy soba odpornoscia temperaturowa, co uwarunkowane jest
r6znymi procesami produkcji i dodatkami Srodkéw chemicznych, glownie
spieniajacych, stosowanych przez réznych producentéow.

Przeprowadzone badania potwierdzily, Zze mozna pracowaé bezpiecznie
w temperaturach wymaganych do uplastycznienia spoiwa dublazowego,



Fot.

10



Fot. 11 Fot. 12

Fot. 13 Fot. 14

9, 10, 11, 12, 13, 14. Przekroje impastéow warstwy malarskiej badanych prébek
Fot. 9, 11, 13- proébki po dublazu z uzyciem warstwy pianki polietylenowej, nie zaobserwowano
zadnych zmian. Fot. 10, 12, 14 - probki po dublazu bez uzycia warstwy pianki polietylenowej;
widoczne sptaszczenia i sprasowanie gérnych krawedzi impastu, bezposrednio przylegajacych do
blatu stotu dublazowego. Czarng i biatg linig zaznaczono gérne krawedzie impastow

8 — Zabytkoznawstwo...



58 Dariusz Markowski

np. dla Bevy 371 ok. 70°C, a dla masy woskowo-zywicznej ok. 65°C, ale nie
nalezy ich przegrzewac przez zbyt dlugie przetrzymywanie na stole dublazowym
lub pod zelazkiem. Warto wspomnieé, ze przez to, iz sa cienkie, nie ograniczaja
doplywu temperatury, same natomiast chronia lico przed przegrzaniem. Stano-
wia swoisty rodzaj izolacji termiczne;j.

Pianki poletylenowe stanowia duza konkurencje dla obecnie stosowanych
w konserwacji materialéw amortyzujacych. Takie ich cechy, jak duza sita
rozprezenia w cienkiej warstwie, elastyczno$¢, migkko$¢ i gtadko§¢ powierzchni,
stawiaja je ponad piankami poliuretanowymi, filcami, a nawet warstwami
silikonowymi. W tym miejscu nalezy jeszcze wspomniec, ze s3 one doskonalym
materialern pomocniczym, shuizacym do owijania obiektéw zabytkowych —obra-
z0w, rzezb, porcelany itp., chroniac je na czas transportu przed uderzeniem.

POLYETHYLENE FOAMS AS COATS AMORTIZING PRESSURE EXERTED
ON THE PAINT LAYER DURING SOME OF THE CONSERVATION PROCESSES

Summary

Various possibilities of using polyethylene foams in the conservation of easel painting on canvas
were presented in this article. Polyethylene foams used as coats amortizing pressure exerted on the
paint layer were the main task here. Some of the conservation processes like mechanical cleaning of
the back of the canvas, or consolidation of the paint layer and lining on the hot table can be very
dangerous to the surface of the painting when carried out withoul any amortizing coat. It refers
especially to paintings which have problematic craquelures like cupped cracks and bucked cracks or
paintings with impastors of the paint layer intended by a painter. In case of paintings with brittle and
cracked paint layer mechanical cleaning of the reverse of a painting can cause breaking and chipping
of the paint. In painting which have impastos and are to be lined or consolidated on the hot table
lace down™ the paint texture is very likely to be pressed and flatlened.

A number of different ways of minimizing the stress has been also presented in the article.
Among others are all kinds of soft paddings and silica moulds. The last ones have been earlier tested
by the author and estimated as very good. However they are disposable and their applying is rather
work-consuming. Moreover, their removal from the art object is not always safe and easy, especially
from cupped and cracked paint surface.

It was assumed that ready-made polyethylene foams can play a similar to silica moulds role.
Their following properties were considered: softness, elasticity, flexibility, smoothness of a surface
and sufficient temperature resisiance. Test carried out on the samples of the painting confirmed
former assumptions. The test focused on potential use of amortizing coats made of polyethylene
foams during such treatment as:

— mechanical cleaning of a back of a painting,

~ consolidation and lining on the hot table.

The research done has proved that these foams give a sufficient protection to the brittle, cracked
and high textured paint layer against the exerted pressure. Polyethylene foams are easy to apply, are
of multiple use and one can select their thickness. It is possible to work with them in the range of
temperatures needed to melt lining adhesives as e. g. BEVA 371 c. 70° C, wax-resin mixtures c. 65°C
but prolonged overheating should be eliminated.

Polyethylene foams are a big competition to the amortizing materials used in conservation
today. Their properties place them above felts, silica moulds and therefore they are worth
incorporating in permanent use in conservation of easel painting.



