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WPLYW DYSPERSJI WODNEJ POLIOCTANU WINYLU
NA STAN ZACHOWANIA PODOBRAZI PLOCIENNYCH

Zarys tre§ci. W pracy zbadano wplyw dyspersji wodnych polioctanu
winylu, takich jak: Winacet DP 50, Winacet DPC 44/11 i PVA Talens, na pH i
wytrzymalo§¢ mechaniczng piétna poddanego zabiegom konserwatorskim przy
uzyciu tych dyspersji.

WSTEP

Uzycie zywic sztucznych w konserwacji zabytkéw jest juz od kilkudzie-
sigciu lat zjawiskiem powszechnym. Ciagle jednak sa one materiatami
wzbudzajacymi kontrowersje, mimo systematycznego wzbogacania wiedzy
na temat zmian ich wtaSciwosci w czasie. Podstawowym warunkiem, jaki
musza spelnia¢ wszystkie Zywice sztuczne wprowadzane w strukture
zabytku, jest ich nieszkodliwo$§¢é wobec substancji zabytkowej.

Polioctan winylu, jako jedno z bardzo waznych tworzyw sztucznych
z grupy zwiazkéw winylowych, zostal ogélnie opisany w monografiach
Kainera, Schildknechta i Uszakowa!. Omawiajac dyspersj¢ wodna POW
Schildknecht podaje receptur¢ jednego z jej gatunkéw. Charakteryzuje
réwniez typowe wla$ciwosci zawiesiny POW na przykladzie emulsji Gelva

U'F. Kainer, Polyvinylalkohol, Stuttgard 1949; C. E. Schildknecht, Polimery winylowe,
Warszawa 1956, s. 347; S. N. Ulakov, Polivinylovyj spirt i ego proizvodnye, t. 1,
Moskva—Leningrad 1960.
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TS-30, okre§lajac miedzy innymi jej odczyn w granicach 4—6 pH2. Ogélne
wiadomos$ci na ten temat mozna znaleZé réwniez w opracowaniu
J. S. Ochrimienki i W. W. Wiercholancewa3, a ze szczegétami polimery-
zacji octanu winylu w emulsji zapoznaé si¢ w pracach W. Szlezyngiera i
L. Tokarzewskiego®. Tokarzewski wspomina o uzyciu 30-procentowej dys-
persji POW do apreturowania tkanin we wldkiennictwies. Informacje
tyczace degradacji termicznej POW i towarzyszacej jej reakcji eliminacji
kwasu octowego mozna znaleZé w opracowaniu M. Stevensa®.

Problemom zwiazanym z uzyciem polioctanu winylu w konserwacji
zabytkéw literatura poSwigca wiele miejsca. Jednak w przewazajacej
wiekszo$ci sa to dane na temat uzywania zywicy w roztworach jako
kleju, impregnatu itp. W. Schuster-Gawlowska omawia histori¢ stosowa-
nia i znaczenie POW w konserwacji malarstwa $ciennego’, wymienia
rézne rodzaje zastosowan zywicy i charakteryzuje jej wilasciwosci.
R. Bilinski w swojej rozprawie doktorskiej przedstawia historie stoso-
wania polioctanu winylu w konserwacji rzezb i fragmentéw budowli
zabytkowych®, Autor ten od 1953 roku prowadzit prace nad ulepszeniem
POW. Stwierdzit, iz Zywica ta w rozpuszczalnikach w wielu przypadkach
ma lepsze wiasciwosci niz w dyspersji (chodzi giéwnie o odporno$¢ na
atak mikroorganizméw)®.

W konserwacji obrazéw na plétnie wigksze zastosowanie znalazta dyspersja
POW. W. Kurpik w artykule opublikowanym w ,,Ochronie Zabytkéw” omawia
jej cechy charakterystyczne!®. Wéréd wad podkre§la wysoka kwasowosé
emulsji polskiej produkcji i jej zty wptyw na zaprawe kredowa w przypadku
uzycia dyspersji jako kleju do podklejania ztuszczen polichromii rzezb. Autor
nie zwraca szczegélnej uwagi na wpltyw niskiego pH substancji na piétno.
Proponuje laboratoryjne otrzymywanie emulsji POW dla celéw konserwator-
skich. Produktem wyj$ciowym nie jest monomer, lecz roztwér POW w tolue-
nie, ktéry po zemulgowaniu z faza wodna, zawierajaca np. polialkohol

2 C. E. Schildknecht, op. cit., s. 342.

3 J. S. Ochrimienko, W. W. Wiercholancew, Chemia i technologia substancji blonotwdr-
czych, Warszawa 1982, s. 177—179.

4 W. Szlezyngier, Chemia i technologia tworzyw sztucznych, Rzeszéw 1988, s. 144;
L. Tokarzewski, Chemia i technologia zwiqzkéw wielkoczqsteczkowych oraz pétproduktéw do
ich syntezy, t. 1, Katowice 1982, s. 318.

5 L. Tokarzewski, op. cit., s. 319,

6 M. P. Stevens, Wprowadzenie do chemii polimeréw, Warszawa 1983, s. 197.

7 M. Schuster-Gawlowska, Badania nad zastosowaniem polioctanu winylu w konserwo-
wanych zabytkach malarstwa sciennego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkéw,
Warszawa 1965, nr 11, s. 191.

8 R. Bilifiski, Wykorzystanie polioctanu winylu jako $rodka zabezpieczajacego budowle
zabytkowe, Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Ladowej, Warszawa 1975, s. 31
(masz. rozprawy doktorskiej).

? Ibid., s. 25.

10 W, Kurpik, Emulgowanie roztworu POW, Ochrona Zabytkéw, 1966, nr 3.
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winylowy, daje jednorodna emulsj¢ o odczynie obojetnym. J. Wolski
w swoim artykule o zabiegach dublowania obrazéw omawia zalety i wady
roztword6w POW w rozpuszczalnikach organicznych uzytych jako spoiwo
dublazowe!!. J. Lehmann w opracowaniu dotyczacym 2Zywic sztucznych
zwraca uwage na kwasowo$¢ niektérych z nich, a szczegdlnie dyspersji wodnej
POW, ktéra dodatkowo jeszcze moze powigkszaé swdj zty wplyw przez
wyzwolenie kwasu octowego w procesie starzenia'?. Lewis, Muir i Yates w
artykule o zwiazkach miedzy konserwacja obrazéw na plétnie a konserwacja
malowanych tkanin zwracaja uwage na zalety kopolimeru dyspersji POW
z maleinianem dwubutylu — gietkos$¢, niska temperaturg zgrzewania, odwra-
calno$é. Poddaja jednak krytyce inny gatunek emulsji POW -— Vinamul 6515,
ktéra powoduje sztywno$¢ tkaniny i sklonno§é do brudzenia!’>. Wzmianki na
temat uzycia dyspersji POW znajduja si¢ w pracy S. Szoc!4. Stwierdza ona,
ze dyspersje POW uwaza si¢ za substancje obojgtna chemicznie wobec ptétna.
G. Ulanska omawia uzycie tej dyspersji, rowniez w potaczeniu z Osakrylem,
jako spoiwa w reperacjach lokalnych pi6tna's. Z. Lizufi podejmuje temat
uodpornienia POW na atak mikroorganizméw!6. P. Koneczny i A. Strzelczyk
poszukujac skutecznych $rodkéw aseptycznych biora pod uwage réwniez ich
wplyw na substancje obiektéw zabytkowych!”. M. Géralczyk w pracy
magisterskiej, badajac migdzy innymi niektére Zywice winylowe jako spoiwa
dublazowe, stwierdza, 1z dodatek kredy do dyspersji wodnej POW polepsza
odwracalno$¢ zabiegu i zmniejsza stopiefi wnikania zywicy w piétno (dublaz
kontaktowy), wptywa jednak na usztywnienie struktury'8. J. Ciabach w arty-
kule zamieszczonym w ,,Ochronie Zabytkéw’’ podsumowuje wiedze na temat
stosowania POW w konserwacji zabytkéw i gromadzi literature przedmiotu!®.
Omawia migdzy innymi rodzaje zastosowan dyspersji wodnej POW i zwraca
uwage na niska jako$¢ tatwo dostepnych i tanich produktéw.

11 J. Wolski, Krytyczna ocena zabiegu dublowania obrazéw, Biblioteka Muzealnictwa
i Ochrony Zabytkéw, Warszawa 1970, nr 27.

12 J. Lehmann, Zastosowanie Zywic sztucznych w konserwacji zabytkéw muzealnych,
Monografie MN w Poznaniu, Poznard 1973, s. 28.

13 G. M. Lewis, N. T. Muir, N. S. Yates, The Link Between the Treatments for Paintings
and the Treatments for Painted Textiles, [w:] 4th International Restorers Seminar, Veszprem 1983,

14°S. Szoc, Lokalne reperacje podobrazia tekstylnego, ZKMiRzP UMK, Torui 1968
(masz. pracy magisterskiej).

15 G. Ulafiska, Ocena skutecznosci wspéiczesnych metod reperacji lokalnych podobrazia
tekstylnego, ZKMiRzP UMK, Torun 1985 (masz. pracy magisterskiej).

16 Z. Lizud, Uodpornienie alkoholu poliwinylowego i polioctanu winylu na atak
mikroorganizméw, ZKMiRzP UMK, Toruri 1970 (masz. pracy magisterskiej).

17 P. Koneczny, A. Strzelczyk, Zabezpieczanie polioctanu winylu przed atakiem drob-
noustrojéw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 10,
Torun 1983, s. 63.

8 M. Géralczyk, Zastosowanie niskich temperatur do dublowania obrazéw zywicami
winylowymi i akrylowymi, ZKMiRzP UMK, Toruri 1987 (masz. pracy magisterskiej).

19 J. Ciabach, Wiasciwosci i zastosowanie polioctanu winylu, Ochrona Zabytkéw, 1987,
nr 3, s. 201.
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Spér wokét stosowania wodnej dyspersji POW do konserwacji podobrazi
piéciennych trwa. Przeciwnicy stosowania tego spoiwa argumentuja swe
stanowisko przede wszystkim obawa przed uzywaniem $rodka o tak niskim
pH, szczegblnie w przypadku bezposredniego kontaktu z nitkami ptétna.
Ich zdaniem moze wtedy doj$¢ do znacznego obnizenia pH piétna, a w
konsekwencji jego destrukcji, objawiajacej si¢ spadkiem wytrzymatosci
mechanicznej ptétna?.

PRZEPROWADZONE BADANIA

Celem podjetych badari byto sprawdzenie, czy kwasny odczyn dyspersji
wodnej polioctanu winylu zmienia kwasowos¢ piétna stykajacego si¢ z nia.
Prébowano réwniez ustalié, czy diugotrwaty kontakt piétna z tym klejem
w zmiennych warunkach wptynie na ostabienie wtasciwosci mechanicznych
plétna. Sprawdzono tez jak zmienia si¢ odczyn pH pi6tna zdublowanego
przy uzyciu dyspersji POW w warunkach ekstremalnych — w temperaturze
rozktadu zywicy.

MATERIALY UZYTE DO BADAN

Wybrano trzy gatunki dyspersji wodnej polioctanu winylu: Winacet
DP 50 (Zaktady Chemiczne w OS$wigcimiu) Winacet DPC 44/11 (Zaktady
Chemiczne w O$wiecimiu) i dyspersje PVA firmy Talens (Holandia)?!.
Sporzadzono réwniez mieszaniny tych zywic z Osakrylem (kopolimer
octanu winylu, akrylanu butylu i etylu oraz 3-procentowego kwasu
akrylowego w dyspersji wodnej produkcji Zakladéw Chemicznych
w Oswigcimiu) w iloSci okoto 1/3 masy dyspersji POW. Przygotowano
takze mieszaniny z kreda w ilo§ci zapewniajacej uzyskanie masy o gestej
konsystencji mozliwej do nakladania szpachla. Wszystkich tych miesza-
nin uzyto jako spoiw dublazowych. Przygotowano piétno spetniajace
funkcje oryginalnego (fragmenty obrazéw plenerowych), fragmenty
ptétna starego (stare ptétno dublazowe) oraz ptétno $wieze, zdekaty-
zowane, jako dublazowe. Pocigto je na prostokaty o wymiarach okoto
28 x 40 cm.

20 A. Trocha, Odkwaszanie plécien zabytkowych bedacych podobraziami malarskimi,
ZKMiRzP UMK, Toruri 1989 (masz. pracy magisterskiej).

2! Opis wiasciwo$ci wymienionych dyspersji POW: 1. Wojtak, Sprawdzenie szkodliwosci
polioctanu winylu w zabiegach konserwatorskich na ptétnie, ZKMiRzP UMK, Toruri 1991
(masz. pracy magisterskiej).
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SPOSOB POSTEPOWANIA

Zmierzono pH spoiw i plécien. Na ptétno dublazowe naniesiono
poszczegdlne spoiwa i pozostawiono do odparowania wody. Nastepnie do
fragmentéw pt6tna dublazowego przylozono prostokaty piétna badanego
(,,oryginalnego™) i przeniesiono na st6t dublazowy. Zabieg, przeprowadzony
w temperaturze 55—60°C i przy ci$nieniu 0,5 atm, trwatl okoto 20 min. Byt
to dublaz kontaktowy, gdzie spoiwo znajdowalo si¢ tylko na piétnie
dublazowym.

Nastepnie oznakowane literami, zdublowane prébki poddano klimatyzo-
waniu w zmiennych warunkach temperatury. Po kilku miesiacach rozdub-
lowano je i zmierzono pH ptécien ,,oryginalnych”. W dalszej kolejnosci
sprawdzono wytrzymalo§¢ mechaniczna plécien poddanych dublowaniu
i ptécien nie stykajacych si¢ z dyspersja. W ostatnim etapie badan
przygotowano odpowiednie prébki piétna, zmierzono ich pH, zdublowano
je i poddano dzialaniu temperatury 140°C — temperatury rozkiadu zywicy.
Potem rozdublowano prébki i powtérnie zmierzono pH plécien.

POMIARY pH SPOIW

Pomiar6w dokonano na pH-metrze cyfrowym typu N 517 przy uzyciu
elektrody kalomelowej. Wyniki zestawiono w tabeli 1, sa one S§rednia
z trzech pomiaréw.

Tabela 1
Wyniki pomiaréw pH spoiw dublazowych:
réznych gatunkéw dyspersji POW oraz ich mieszanin z kreda i Osakrylem

Lp. Spoiwo Warto$¢ pH
1 Winacet DP 50 3.45
2 Winacet DP 50 + Osakryl 4,70
3 Winacet DP 50 + Osakryl + kreda 6,23
4 Winacet DP 50 + kreda 6,08
5 PVA (Talens) 4,58
6 PVA + Osakryl 4,96
7 PVA + Osakryl + kreda 6,73
8 PVA + kreda 6,23
9 Winacet DPC 44/11 3,54
10 Winacet DPC 44/11 + Osakryl 4,91
11 Winacet DPC 44/11 + Osakryl + kreda 6,20
12 Winacet DPC 44/11 + kreda 5,97
13 Osakryl 5,99
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POMIARY pH PLOTNA

Odczyn pH ptétna mierzono elektrodg zespolona ptaskodenna typu SK
6,5, specjalnie przystosowang do pomiaréw metoda stykowa w kropli
wody?2. pH wody destylowanej uzytej do pomiaréw pH ptétna zmierzono
zaréwno elektrodg kalomelowa, jak i ptaskodenna, uzyskujac wskazania
o rozbiezno$ci mieszczacej si¢ w granicach bledu pomiaru. Na kazdym
fragmencie ptétna wyznaczono po trzy punkty pomiarowe. Wynik koficowy,
zapisany w tabeli 2, jest Srednig odczytéw w tych trzech punktach.

Tabela 2
Wyniki pomiaréw pH ptétna przed dublazem oraz po zabiegach z polioctanem winylu
Oznaczenie pH pté6tna pH pitétna po
(symbol) Rodzaj spoiwa przed zdublowaniu i Roéznica
pi6tna dublazem klimatyzowaniu
A DP 50 58 5,6 0,2
B DPC 44/11 6,5 6,4 0,1
C PVA (Talens) 6,4 6,3 0,1
D DP 50 + Os. + kr. 6,2 6,2 —
E DPC 44/11 + Os. + kr. 6,7 6,6 0,1
F PVA + Os. + kr. 6,5 6,4 0,1
G DP 50 + kr. 6,1 6,0 0,1
H DPC 44/11 + kr. 6,7 6,7 —
I PVA + kr. 6,6 6,5 0,1
K DPC 44/11 + Os. 6,5 6,3 0,2
L DP 50 + Os. 6,5 6,4 0,1
M PVA + Os. 6,7 6,7 —
z DPC 44/11 59 5.8 0,1

Os. — Osakryl, kr. — kreda

KLIMATYZOWANIE PROBEK 1 POMIARY pH PO ZABIEGU

W celu przyspieszenia oddzialywania kwasnego odczynu dyspersji na
ptétno, prébki poddano klimatyzowaniu w komorze klimatyzacyjnej (VEB
Feutron Greiz KPK 630 V). W ciagu siedmiu dni temperatura zmieniala si¢
cyklicznie od -5°C do 70°C przy wilgotnosci wzglednej 60%. Czas trwania
jednego cyklu wynosit okoto 10 godzin. Po wyjeciu prébek z szafy rozdub-

22 A. Trocha, op. cit.
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lowano je i zmierzono pH plétna ,,oryginalnego” w punktach, w ktérych
wykonano pomiary przed dublowaniem. Wyniki podano w tabeli 2.

BADANIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ PLOTNA

W celu sprawdzenia, czy kontakt piétna z dyspersja o charakterze
kwasnym wplynal na jego wytrzymato§¢ mechaniczna, poréwnano te
wytrzymato$é z wytrzymato$cia ptétna nie poddawanego Zadnym zabiegom
z badana dyspersja. Poszczegélne fragmenty badanego piétna po rozdublo-
waniu pocieto na pigé paskéw o szerokosci 5 cm i dlugosci 37 cm.
Fragmenty tego samego plétna, ktére pozostawiono bez zadnych zabiegéw,
pocieto na podobne paski?.

Do pomiaréw uzyto zrywarki wahadtowej wyposazonej w urzadzenie do
rejestracji sity potrzebnej do uszkodzenia prébki i wydtuzenia plétna, jakie
nast¢puje po przylozeniu tej sity. Jest to zrywarka Heckert FP 10/1 produkcji
niemieckie;j.

Zaciski zrywarki rozstawiono na odlegto$¢ 300 mm. W trakcie pomiar6w
odczytywano wskazanie sily na skali w kN i wydtuzenie bezwzgledne w mm.

Nastgpnie opracowano wyniki: wyliczono $rednia sit¢ zrywajaca (P),
ktéra jest Srednig arytmetyczna sit zrywajacych badane probki. Wyliczono
takze w procentach §rednie wydluzenie wzgl¢dne przy zerwaniu (e) ze wzoru:

A
-4

- 100%,

gdzie:
Al — §rednia arytmetyczna wydluzeit bezwzglednych prébek w mm,
l, — rozstawienie zacisk6w zrywarki.

Wyniki zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Wyniki pomiaréw wytrzymato$ci mechanicznej ptétna przed dublazem spoiwami
z udziatem dyspersji POW i po kontakcie z tymi spoiwami

Oznaczenie Srednia sita zrywajaca Wydtuzenie wzgledne
ze .
P) w kN
Lp. (symbol) (P) w przy zerwaniu (e) w %
piétna pi6tno nie piétno po pt6tno nie piétno po
dublowane dublowaniu dublowane dublowaniu
1 2 3 4 5 6
1 A 0,89 0,83 10 17
2 B 1,10 0,93 9 19
3 C 0,91 0,81 14 21

23 Wymiary pask6éw i ich liczbe ustalono wg Polskiej Normy PN 84/PO 4626.
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1 2 3 4 5 6
4 D 0,73 0,72 15 22
5 E 0,74 0,70 9 12
6 F 1,16 1,15 18 14
7 G 0,82 0,82 16 10
8 H 0,73 0,78 16 11
9 I 0,83 0,73 14 11
10 K 1,17 1,00 7 6
11 L 0,86 0,85 13 11
12 M 1,04 0,96 8 7
13 z 0,26 0,24 9 7

PODDANIE PROBEK DZIALANIU WYSOKIE] TEMPERATURY

— TEMPERATURY ROZKELADU ZYWICY

W celu sprawdzenia wptywu kwasnych produktéw rozktadu termicznego
polioctanu winylu na piétno, poddano prébki dziataniu temperatury 140°C
(rozkladu zywicy).

Przygotowano i zmierzono pH nastgpujacych spoiw: Winacet DP 50,
Winacet DPC 44/11 i PVA (Talens). Przygotowano réwniez mieszaniny
tych dyspersji z kreda i ustalono ich pH.

Nastepnie za pomoca tych spoiw zdublowano sze$§¢ kawatkéw piétna,
wczeéniej mierzac jego pH. Tak przygotowane prébki umieszczono w suszarce,
w temperaturze 140°C, na okolo 2 godziny. Po rozdublowaniu prébek
zmierzono pH ptétna dublowanego w tych samych punktach, gdzie mierzono
te wielko§¢é przed wygrzewaniem. Wyniki pomiaréw zawiera tabela 4.

Tabela 4

Wyniki pomiaréw pH plétna zdublowanego przy uzyciu ré6znych gatunkéw dyspersji

POW i ich mieszanin z wypetniaczem (kreda) w temperaturze 140°C

H pH ptétna przed pH ptétna po
Rodzaj spoiwa Pt dublazem i wygrzewaniu Roznica
spoiwa . o

wygrzewaniem w temp. 140°C
DP 50 34 6,4 4,0 24
DPC 44/11 4,4 6,6 4,7 1,9
PVA (Tal.) 5,2 6,6 4,9 1,7
DP 50 + kr. 6,9 7,0 6,2 0,8
DPC 44/11 + kr. 6.1 6,5 5,9 0,6
PVA + kr. 6,8 6,3 6,0 0,3
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OMOWIENIE WYNIKOW BADAN

WPLYW KREDY I OSAKRYLU NA pH DYSPERSJI POW

W tabeli 1 przytoczono warto§ci pH spoiw. Wszystkie posiadaja
charakter kwasny. Najwigksza kwasowo$¢ wykazuje dyspersja Winacet DP
50 (pH 3,45). Nieznacznie wyzsze pH ma Winacet DPC 44/11 (pH 3,54).
W poréwnaniu z tymi dwiema dyspersjami najkorzystniej wypada produkt
firmy Talens (pH 4,58). Dodatek Osakrylu w ilosci okoto 1/3 masy dyspersji
POW w kazdym przypadku podnosi pH mieszaniny od 0,4 (PVA Talens)
do 1,4 jednostek (Winacet DPC 44/11). Domieszka kredy korzystnie podnosi
warto$¢ pH spoiw do wartosci od pH 5,97 do pH 6,23. Najskuteczniejsze
okazuje si¢ jednak mieszanie dyspersji POW z Osakrylem i kreda jedno-
cze$nie. W tym przypadku warto$ci pH wszystkich spoiw sa wyzsze od
pH 6.

KWASOWOSC PLOTNA PRZED DUBLAZEM 1 PO ZABIEGACH
Z DYSPERSJAMI POW

W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiaréw pH plécien przed zabiegami
z dyspersja POW i po dublazu kontaktowym przy uzyciu tego spoiwa.
Warto$¢ pH mierzona na powierzchni piétna nieznacznie spadta (o 0,1—0,2
jednostki) pod wplywem kontaktu z dyspersja wodna POW. Pomiary nie
wykazaly wyraZnego niekorzystnego wplywu ani czystej dyspersji, ani
spoiw zobojetnionych kreda i Osakrylem. Nawet w przypadku, gdy ptétno
stykato si¢ z dyspersja o najnizszej kwasowo$ci, nastapilo jedynie niezna-
czne obnizenie pH o 0,2 jednostki.

POROWNANIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ PLOTNA

W tabeli 3 przytoczono wyniki pomiar6w odpornosci ptétna na zrywanie
przed i po zabiegach z dyspersja POW.

W wigkszosci przypadkéw sila zrywajaca plétno (P) po jego kontakcie
z dyspersja jest nizsza niz sila potrzebna do zerwania ptétna przed dublowa-
niem. Réznica waha si¢ w granicach od 0,17 do 0,01 kN. Zaobserwowane
réznice w warto$ciach sil zrywajacych plétno sa niewielkie, przewaznie rzedu
setnych czesci kN. Wida¢ stad, Ze kontakt ptétna z badanymi spoiwami nie
wplywa wyraZnie na jego wytrzymalo$¢ mechaniczna.

W tabeli 3 podano takze warto§¢ wzglednego wydluzenia prébek.
W powyzszych badaniach sa one jednak mniej istotne.
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WPLYW TEMPERATURY ROZKLADU ZYWICY NA pH PLOTNA

Tabela 4 ilustruje wyniki pomiaréw pH piétna zdublowanego przy
uzyciu dyspersji POW i umieszczonego w drastycznych warunkach tem-
peraturowych. Na ich podstawie wida¢, ze wydzielanie si¢ produktéw
rozktadu zywicy o charakterze kwasnym ma wyraZny wplyw na pH piétna,
obnizajac je znacznie. Jest on tym wigkszy, im nizsze jest pH dyspersji.
Obnizenie kwasowoSci ptétna stykajacego sie z Winacetem DP 50 wynosi
2,4 jednostki, z Winacetem DPC 44/11 — 1,9 jednostki, a z dyspersja firmy
Talens 1,7. Uzycie spoiwa z domieszka kredy nie powoduje tak duzych
r6znic. Mieszcza si¢ one w granicach od 0,3 do 0,8 jednostki. Wynika to
stad, ze kreda reagujac z kwa$nymi produktami rozkladu zywicy chroni
piétno przed ich wpltywem.

WNIOSKI

Wyniki badafi pozwalaja stwierdzié¢, ze dyspersje wodne polioctanu
winylu posiadaja odczyn kwasny, ktéry jednak mozna skutecznie ostabié
dodatkiem kredy, wzglednie Osakrylu i kredy. Kreda spetnia funkcje
wypetniacza w przypadku uzycia dyspersji POW do dublazu i jest czesto
stosowana w praktyce konserwatorskiej.

Dublaz przy uzyciu emulsji POW powinien mie¢ charakter kontaktowy.
Spoiwo winno by¢ -naniesione na ptétno dublazowe i po odparowaniu wody
polaczone na cieplo z ptétnem dublowanym. W ten sposéb nitki pitétna
zabytkowego stykaja si¢ ze spoiwem w stopniu najmniejszym. Stwierdzono,
ze przy tak przygotowanym dublazu wptyw kwasnego odczynu dyspersji na
ptétno dublowane jest minimalny. Nie zaobserwowano znaczacych zmian pH
piétna nawet w przypadku, kiedy stykalo si¢ ono z dyspersja o najwigkszej
kwasowosci, bez dodatku kredy. W konserwacji tkanin ma to znaczenie, gdyz
czesto uzywa si¢ czystej dyspersji POW jako kleju przy wykonywaniu reperacji
lokalnych ptétna. Potaczenie jej z Osakrylem, co si¢ czesto zdarza, daje
dodatkowe zabezpieczenie i polepszenie wiasciwosci kleju.

Kontakt badanej substancji z ptétnem nie powoduje istotnej zmiany jego
wytrzymato$ci mechanicznej, co potwierdza obserwacje niewielkiego wpty-
wu pH dyspersji na ptétno. Jedynie spowodowanie rozktadu termicznego
zywicy i narazenie piétna na wplyw kwasnych produktéw tego procesu
wyraznie zmienia na niekorzy§¢ pH ptétna. Jednakze prawdopodobieristwo
wystapienia tak ekstremalnych warunkéw w praktyce jest bardzo male.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu opisanych powy-
zej §rodkéw ostroznodci, uzywanie dyspersji wodnej POW w zabiegach na
pi6tnie nie powinno by¢ szkodliwe dla substancji zabytkowe;j.
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AN INFLUENCE OF THE WATER DISPERSION
OF POLYVINYL ACETATE ON THE STAGE
OF PRESERVATION OF TEXTILE SUPPORTS

Summary

The goal of the research was to test the influence of water dispersion
of polyvinyl acetate used during the conservation treatments on the condition
of textile support (most of all their acidity and mechanical properties). Following
water dispersion were under the investigation: domestic products Winacet DP 50,
Winacet DPC 44/11, product of Talens PVA and also the mixtures of those resins
with Osakryl and chalk. It has been stated that tested dispersions had acid reaction.
In case of domestic products pH was 3.5 and the Talens product was 4.6. The
addition of Osakryl has effectively raised a pH value of a dispersion, although
the addition of chalk raises it p to pH 6 and addition of Osakryl and chalk together
up to a little bit above pH 6.

It has been concluded that a contact lining done with the tested adhesives,
made as follows: threads of the original antique textile stick to an adhesive slightly,
dose not lower the value of pH of a lined canvas. Even in the contact with
a dispersion of the highest acid reaction and without addition of a chalk, pH of
a textile got lower only of about 0.2 units. There were any essential changes of
mechanical properties of textile noticed. Only a thermal decomposition of a resin
(140°C) and exposing a textile to the influence of the products of mantioned
process, reduces pH of a textile. Careful employment of POV dispersion as well
as in the mixtures with pointed substances should not than have harmful influence
on antique textile supports.



