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U n iw e rsy te t M ik o ła ja  Kopernika 
Pracownia Dziejów  Szk ła  
In s t y tu t  A rch e o lo g ii 1 E tn o g ra f i i  
w Torun iu

Badan ia  p row ad z ił mgr Marek ftubnlkowicz /au to r sprawozda
n ia /  przy w sp ó łu d z ia le  mgr M ałgorzaty M ark iew icz . F inan 
sował IA1E U n iw ersy te tu  M .Kopernika w Torun iu  oraz wkz

w Gdańsku. P ie rw szy  sezon badać* Późnośredniowieczne huta 
s z k ła  /XV w ./

Prowadzone od 1982 r .  badania terenowe mające na c e lu  rozpoznanie średniow iecznego 1
nowożytnego h u tn ic tw a  sz k ła  na Pomorzu doprow adziły do z lo k a liz o w an ia  znacznej i l o ś c i  hut 
s z k ła .  Stanow iskam i o na jw iększych  w a lo rach  poznawczych są  o b ie k ty  późnośredniow ieczne. Z n i
koma i lo ś ć  m a te ria łó w  zabytkowych w ystępujących na pow ierzchn i g run tu , często  za leg a jących  v 
t e re n ie  o  u tru d n io n e j ■ c z y te ln o śc i■ podłoża powoduje, *« stanow iska te  są stosunkowo n ie l ic z 
ne , Is to tn ym  elementem badać poszukiwawczych są in fo rm ac je  p isa n e , p o tw ie rd za ją ce  d z ia ła ln o ś ć  
hut s z k ła  w o b rąb ie  badanych m ie jscow ości*

Stanow iskiem  zlokalizowanym  p rzy  pomocy in fo rm a c ji  p isanych  pochodzących t  1438 r .  są 
p o z o s ta ło ś c i po h u c ie  sz k ła  w G ła z lc y ,  O b iekt ten położony j e s t  w o d le g ło ś c i oko ło  2300 n na 
północny zachód od Szemuda, w po łow ie  w ysokości znacznego w y n ie s ie n ia  morenowego, bezpośred
n io  przy krawędzi g łębok iego  parowu. Parów te n , obecn ie  w znacznej c z ę ś c i zasypany w wyniku 
przem ysłowej e k s p lo a ta c j i  żw iru  b y ł  jed nocześn ie  g ra n ic ą  o d d z ie la ją cą  n ie w ie lk ą  p łaszczyzną, 
na k tó re j  s tw ierdzono  r e l i k t y  hu ty  sz k ła *

Wykopy z loka lizow an e  z o s ta ły  w n ie w ie lk im  z a g łę b ie n iu , w południowej c z ę ś c i garbu te re 
nowego. Po k ry c ie  c a łe j  p ow ierzchn i uprawą łąkową u n iem o ż liw iło  o k re ś le n ie  zasięgu w oparciu  
o  m a te r ia ły  zabytkowe w ystęp u jąca  na pow ierzchn i g run tu . Poprowadzono zatem s ie ć  rowów o sze
ro k o śc i 1 w, rozm ieszczonych na c a łe j  p ow ie rzch n i, na k tó r e j  stw ierdzono  z a leg an ie  różnych 
p o z o s ta ło ś c i zw iązanych z d z ia ła ln o ś c ią  hu ty  s z k ła .  Na podstaw ie w ystępu jących  zaburzeri struk
tu ry  warstwowej z loka lizow ano  zas ięg  stan o w iska . W m ie jscu  n a jw ię k sze j i l o ś c i  wtrątów  an tro 
pogenicznych w warstwę n a tu ra ln ą  poszerzano wykopy, o d s ła n ia ją c  tym samym c a łą  pow ierzchn ie  
h u ty . Ha przebadanej t ą  metodą pow ie rzchn i 222,5 n 2 o d k ry to  l ic z n e  p o z o s ta ło ś c i po hu c ie

Obiektam i o na jw iększych  w a lo rach  poznawczych b y ły  p o z o s ta ło ś c i pleców s z k la rsk ic h  oraz 
fragm enty Ś c ia n  budynku p rodukcyjnego. O b iek ty  t e ,  z a le g a ją c e  pod c ie n k ą  warstwą humusu, b y ły  
w znacznym * topo lo  zn iszczone 1 w żadnym z n ich  n ie  stw ierdzono p o z o s ta ło ś c i po elem entach 
ko n s tru k cy jn ych .

Obiektem cen tra lnym  j e s t  p iecow lsko  /o b iek t n r  1/ zachowane w podłożu w p o s ta c i owalu 
o wymiarach 3 ,0  x 5,0 m, posadowione na o s i  В-V* Elejnentem w yróżnia jącym  ten -obiekt od o to 
cz e n ia  j e s t  jeg o  in te n syw n ie  pomaroóczcwe zab arw ien ie  w yn ika jące  z d ługo trw a łego  oddz ia ływ a
n ia  w ysok ich tem pera tu r na podłoże d z ia ła ją c e g o  p ie c a .  Ja k o  że n o - ca łe j pow ierzchn i s tanow i
ska stw ierdzono  występowanie jednorodnego podłoża g l in ia s t e g o ,  p o z o s ta ło ś c i po p ie cu  zachowa
ł y  s lg  w fo rm ie  sp ieczonego ‘ k le p is k a *  g lin ia n e g o  o  m iąższości dochodzącej do 1 m etra. W s t r o 
p ie  p iecow iaka  n a t ra f io n o  na stosunkowo n ie l ic z n e  m a te r ia ły  zabytkowe w p o s ta c i k i lk u d z ie s ię 
c iu  fragmentów wyrobów szk lan ych  różnych k a te g o r i i  /n a cz yn ie , sz k ła  okienne/· M o d le g ło ś c i od 
0,4 do i  m od ś c ia n  S ,  W, N o b iek tu  n r 1, już  я *  poziom ie I I  waratwy m echanicznej /0 ,2 -  0 ,3 m/

s z k ła .
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odnotowano reg u la rn e  p rzyc iem n ien ie  o sze ro ko śc i oko ło  0 ,4  m, o « y p t ł i i i t k u  sk ładającym  s ię  z 
g l in ia s t e j  p róchn icy  przem ieszanej z lic z n y m i kam ien iam i, częśc iow o o regularnym  u k ła d z ie *  Po 
o d s ło n ię c iu  c a ło ś c i  p rzyc iem n ien ia  okaza ło  s ie ,  i e  aa to  p o z o s ta ło ś c i ś c ia n  budynku p rodukcy j
nego h u ty , w którym znajdow ał s ic  główny p ie c  produkcyjny* ś c ia n y  w zn laa looa b y ły  na p la n ie  
zbliżonym  do owalu* N c z ę ś c i tf, w m ie jscu  na jw iększego przew ężenia budynku grubość ś c ia n y  wzra
s ta  do oko ło  1,5 m. Na podstaw ie  uk ładu  naw arstw ień przypuszczać możemy, i e  w m ie jscu  tym kon
s t ru k c ja  budynku z o s ta ła  dodatkowo wzmocniona nurem przyporowym- In ta razu ją cym  j e s t ,  ja k  a le  
w ydaje , f a k t  p rzerw an ia  c ią g ło ś c i  Ś c ia n y  na odcinku oko ło  1 m /w c z ę ś c i EW/· Przerw a ta  j e s t  
optymalną sz e ro ko śc ią  odpow iadającą wymiarom otworu drzwiowego, k tó ry  znajdow ał a le  zapewne w 
t e j  samej c z ę ś c i budynku* Ciekawym rozwiązaniem  konstrukcyjnym  budynku j e s t  jeg o  cz ę ść  wschod
n ia .  w połow ie  d łu g o śc i d rug iego  z p ieców /zna jdu jącego  s ie  na p rzed łu żen iu  o s i  p ie c a  główne
go \ Śc ian y  budynku załam ują s ię  i  kończą w o d le g ło ś c i 0 ,3  - 0 ,5  ж od ś c ia n y  p ie c a ,  λ zatem bu
dynek o s ła n ia ł  je d y n ie  p ie c  główny - s łu ż ą c y  do wytopu masy sz k la n e j 1 p ro d u k c ji wyrobów, a
tzw . p ie c  dodatkowy znajdował s ię  częśc iow o  poza pow ie rzchn ią  o s ło n ię tą  śc ia n am i, ch o ciaż  za
pewne p rz y k ry ty  b y ł  dachem. Pewną wskazówką su ge ru ją cą  zadaszen ie  c a ło ś c i  hu ty  są  zachowane 
dwie-jamy posłupowe z na jd u jące  s ię  na p rzed łu żen iu  ś c ia n  budynku- Poza ob iek tam i o jednoznacz
n ie  technologicznym  przeznaczen iu  odkry to  także k i lk a  ob iek tów , k tó re  są n ie ro z e rw a ln ie  zw ią
zane г  d z ia ła ln o ś c ią  p rodukcyjną hu ty* w bezpośrednim są s ie d z tw ie  Ś c ia n y  S  budynku zna jd u je  
s ię  jena  /być może odpadowa/ o wym iarach 1,5 z 1 ,3 в  1 g łęb o ko śc i dochodzącej do 1,2 m. J e s t  
ona w c a ło ś c i  wypełn iona dużymi sp iekam i sz k la rsk im i o raz  kamiennymi elem entam i k o n s tru k c y j
nym i. W o d le g ło ś c i 1 ,S  m od N ś c ia n y  budynku zna jdow ały s ię  dwa duże p a le n isk a  o Ś re d n ic y  do
chodzącej do 1 n , N ie można w yk luczyć , że są  to  p a la n lak a  bezpośredn io  powiązane t  procesem
technologicznym  h u ty . Otrzymywany tu  p o p ió ł drzewny mógł być dodawany do zestawu sz k la rsk ie g o  
jako  jeden z podstawowych sk ładn ików  szk ło tw órczych* '

Podczas badań wydobyto także  k i lk a d z ie s ią t  fragmentów wyrobów sz k lan ych , z lo k a liz o w a 
nych w p rzew aża jące j c z ę ś c i  w bezpośrednim  są s ie d z tw ie  pleców- N a jc z ę ś c ie j  występującym i wy
robami b y ły  różnorodne naczyn ia  szk lane* Poza tym w k i lk u  przypadkach n a t ra f io n o  na n ie w ie l 
k ie  fragm enty szyb gomółkowych.

Przeprowadzona a n a l iz a  p o z w o liła  na jednoznaczne s tw ie rd z e n ie  o k resu , w którym  prowa
dzona b y ła  d z ia ła ln o ś ć  p rod ukcy jn a . Wydobyte naczyn ia  o raz  gom ółki b y ły  typowymi formami d la  
XV w. Datowanie to  poparte  j e s t  dodatkowo źród łam i p isa n ym i, w k tó ry ch  w 1438 r *  wspomina 
s ię  o d z ia ła ją c e j  w G łs z ic y  h u c ie  s z k ła .

M a te r ia ły  zabytkowe 1 dokumentacja zn a jd u ją  s ię  w Pracow n i D ziejów  S z k ła  In s ty tu tu  A r 
c h e o lo g ii  i  E t n o g r a f i i  D n iw ersyte tu  M ik o ła ja  Kopern ika w T o run iu .

Badania zakończono,

GNIEZNO Muzeum Początków Państwa Po lsk ie g o
w o j. poznańsk ie  w G n ieźn ie

Badan ia pod k ie runk iem  d r G a b r ie l i  M ik o ła jc z yk  pro
w a d z iła  mgr K a ta rzyn a  Szurkowska. P ie rw sz y  sezon ba
dań. K a p lic ą  pw. ś w .S ta n ia ła w a . Okres nowożytny 
/XV I w ./ .

Na stanow isku  15 / a ry i 22t 23, 26, 27, 30, 31/ prowadzono p race  wykopaliskow e w m le js^  
cu występowania r e l ik tó w  k a p l ic y  pod wezwaniem św. S ta n ia  ław ą , ufundowanej w 1522 r- przez 
prymasa Ja n a  La sk ie g o .

Po raz  p ie rw szy  za ry sy  o b iek tu  o d s ło n ię to  .w 1947 r - ,  a w 1965 r .  przebadano drogą prac 
wykopaliskowych jego  cz ę ść  północną /absyda/- Celem p od ję tych  na nowo badań j e s t  w e ry f ik a c ja  
h ip o tezy  o w yko rzystan iu  p rzez budowniczych k a p l ic y ,  r u in  znaczn ie  s ta r s z e j  budow li - być mo
że przedrom ańskiego k o ś c io ła  grodowego z czasów M ieszka I .

K a p lic a  zbudowana z o s ta ła  na p la n ie  k o ła  /ś re d n ica  wewnętrzna 9,10 m/ z trzema absydami
od s tro n y  p ó łn o cn e j, w schodniej 1 zachodn ie j / ś re d n ica  wewnętrzna absyd 4 m/. Grubość m iru


