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wiła względnie duża pojemność cieplna rozżarzonego wstępnie węgla. Proces 
przebiegał do czasu opadnięcia temperatury poniżej krytycznej. 

3. Brak widoczny łupki czy też półproduktu hutniczego może być wytłu-
maczony tym, że ówczesny wytwórca zdążył go już przesłać do następującego 
zabiegu. Być może też, że na razie ukrywają się one przed naszymi oczyma 
jako żużel o dużej zawartości Fe metalicznego. W tym kierunku idą dalszei 
•badania. 

IV. Przy porównywaniu materiałów zebranych z różnych stanowisk i pie-
cowisk odkrytych w roku 1955 (Kunów) oraz w roku 1956 (Stara Słupia, Prze-
łęcz Jeleniowska> Rudki) zauważyć się dają pewne różnice przebiegu procesu 
metalurgicznego. Tak więc fizyczna postać żużla choćby z terenu Łubowego 
Dołu, z Rudek czy ze Starej Słupi wykazuje rozbieżności w analizie chemicz-
nej i postaci fizycznej. Świadczyć to może o istnieniu pewnych faz rozwo-
jowych. 

V. Piecowiska w Starej Słupi i na Przełęczy Jeleniowskiej stanowią re-
welację nie tylko w skali krajowej. 

M. Radwan i K. Bielenin 

Osoby mające w swym posiadaniu jakiekolwiek materiały dotyczące życia 
i działalności naukowej prof, dr Kazimierza B i a ł a s z e w i c z a proszone są 
o udostępnienie ich niżej podpisanej. Materiały te są niezbędne do prac do-
kumentacyjnych w zakresie historii nauk przyrodniczych w Polsce. 
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