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WYBRANE METALE WYPEŁNISKA MISY BRĄZOWEJ 
Z GROBU 17/98 — WYNIK OZNACZEŃ

Lp. Opis K, ppm Na, ppm K/Na Cu, ppb

1 Wnętrze misy 38,5 9,2 4,2 75,5

2 Jama grobowa 10,1 8,5 1,2 16,5

3 Ziemia pod misą 12,5 9,5 1,3 11,0


